P Skylack

CODIGO: 220-10000

FICHA TECNICA 4

N~

0800-7709955

VERNIZ PU BICOMPONENTE 10.000 5:1

DESCRICAO DO PRODUTO:

COMPOSICAO:

PRODUTOS E ADITIVOS:

PREPARACAO DA SUPERFICIE:

CATALISE E/OU DILUICAO:

VISCOSIDADE DE APLICAGCAO:

APLICACAO:

VIDA UTIL DA MISTURA:

SECAGEM:

USO DO EPI:

PRAZO DE VALIDADE:

DICAS:

OBSERVACAO:

Verniz PU Bicomponente 10.000 é um verniz poliuretano acrilico bicomponente
que apresenta alta protecdo as intempéries, acabamento com excelente brilho e
também uma secagem ultrarrapida.

Resina acrilica poliuretanica, solventes organicos e aditivos.

Verniz PU Bicomponente 10.000
Endurecedor 100/ 110

Utilizar a Solugdo Desengraxante TH710 para limpar a peca a ser aplicada.

Para 5 partes em volume de Verniz PU Bicomponente 10.000 5:1, adicionar 1
parte em volume do Endurecedor 100 ou 110.

* Endurecedor 100: Normal,

* Endurecedor 110: Rapido;

16 a 20 segundos no Copo Ford N° 4 a 25°C.

Aplicar 3 passadas, com 40 a 50 Ibs/pol®, com intervalo de 5 a 10 minutos entre
passadas.

Possiveis substratos:

* Base Poliéster;

* Skymix BP.

4 Horas a 25°C.

Ao ar a 25°C Estufa a 60°C
*Toque: 30 minutos;
* Manuseio: 4 Horas; . . ;
- Manuseio: 45 minutos.
* Polimento: 15 Horas;
* Final: 24 Horas.

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;

Ler as instru¢des no verso da embalagem, antes da utilizagéo do produto;

Utilizar méscara protetora contra vapores organicos e particulados, 6culos de
seguranga e luvas nitrilicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

* Utilizar sempre o endurecedor indicado para a mistura;

* Nunca diluir o verniz;

* O endurecedor Réapido 110 é recomendado para acelerar a secagem;
* Recomenda-se realizar o polimento somente apés a secagem total.

Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e valido sem
assinatura.

As informacdes emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a titulo de servigo aos nossos clientes sdo baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor
informacéo disponivel quando da realizagdo dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificagcdes, a SKYLACK, nédo assume nenhuma responsabilidade
adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidadas nos documentos do produto.
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